
 

BISMUTINITA: REFLECTANCIA MULTIESPECTRAL R (en aire, sin polarizador) (%) 
 
λ (nm) 370 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700 750 800 850 900 950 1000 

µ 40,7 42,6 42,9 43,8 43,4 44,1 43,7 43,9 43,5 43,1 42,8 42,4 42,1 41,5 40,8 39,8 39,1 37,8 36,5 35,6 

P5 36,0 38,3 39,4 40,4 40,5 40,9 41,1 41,2 40,9 40,7 40,3 40,0 39,7 39,1 38,3 37,3 36,5 35,3 34,0 33,3 

P20 37,2 39,5 40,6 41,5 41,6 41,9 42,0 42,1 41,8 41,5 41,1 40,7 40,4 39,8 39,0 37,9 37,0 35,9 34,6 33,8 

P80 43,5 45,2 45,0 46,0 45,2 46,2 45,4 45,6 45,1 44,7 44,3 43,9 43,6 43,0 42,3 41,4 40,7 39,5 38,0 37,0 

P95 44,0 45,6 45,6 46,4 45,7 46,6 45,9 46,1 45,5 45,1 44,7 44,3 43,9 43,4 42,6 41,6 40,9 39,7 38,3 37,2 
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Comparación de reflectancia especular VNIR de Bismutinita, Bismuto, Galena y 
Tetraedrita medida con el sistema AMCO
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Comparación de reflectancia especular VNIR de Bismutinita medida con el sistema AMCO y 
valores en QDF3 de Bismutinita Ra, Bismutinita Rb, Bismutinita Rc y Tetrahedrita R

µ bm

Bismutinita Ra (QDF3)

Bismutinita Rb (QDF3)

Bismutinita Rc (QDF3)

Tetrahedrita R (QDF3)


