GRAFITO: REFLECTANCIA MULTIESPECTRAL R (en aire, sin polarizador) (%)

A (nm)|370|400|425|450(475|500|525|550(575(600|625|650|675|700(750 (800|850|900|950 (1000

p [10,9]11,3]11,5[11,7|11,9]12,2[12,6(12,8|13,1[13,4[13,6|13,9|14,1[14,414,9|15,4[15,9[16,5[17,0(17,5

Ps |70 17,8 (83 |87 |89 |94 |9,8 [10,1]10,4|10,7|10,9(11,3|11,4|11,7|12,1|12,5/12,9|13,4|13,6|14,1

Py |87 (9,3 |9,7 |10,1|10,3|10,7(11,2|11,4|11,7|12,0(12,2|12,6|12,7|13,0(13,3|13,6|14,0|14,5|14,8|15,2

Pso |12,8/13,0(13,1(13,2[13,3[13,6]13,914,0|14,3[14,6|14,8]15,215,4]15,8|16,4[17,0|17,7]18,5|19,1]19,8

Pos |14,9|15,0(15,115,2[15,2[15,4|15,6[15,7|15,9]16,1|16,2[16,5|16,6[16,9|17,5[18,1[18,9]19,7|20,5|21,3

Comparacion de reflectancia especular VNIR de Grafito, Pirita, Rutilo y Cuarzo
medida con el sistema AMCO
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Comparacion de reflectancia especular VNIR de Grafito medida con el sistema AMCO y valores
de Grafito Ro y Grafito Re' en QDF3 y de Grafito Rmax y Grafito Rmin en Picot&Johan (1982)
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