MALAQUITA: REFLECTANCIA MULTIESPECTRALR (en aire, sin polarizador) (%)
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Comparacion de reflectancia especular VNIR de Malaquita, Cuarzo, Covellita y
Azurita medida con el sistema AMCO
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Reflectancia especularen el espectro visible en QDF3 de Malaquita R1,
MalaquitaR2, Cobre Ry Cuprita R
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